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Méreni propustnosti bylo provedeno na pristroji Lambda 1050 od firmy Perkin EImer ve spektralnim
rozsahu od ultrafialoveé oblasti do blizke infracervene oblasti. Méreni bylo provedeno pomoci pripravku
pro mereni propustnosti na vzorku bryli pro prave i levé sklo zvlast.

Z mereni je patrné, ze propustnosti
obou skel jsou prakticky totozné. V
oblasti flaloveho svétla od 380-412
nm, kde ocni vjem je zanedbatelny,
bryle prakticky nepropousti zadné
svétlo, pfi vinové délce 424 nm
bryle ~ dosahnou  propustnosti
50%. Na hranici fialové a modré
barvy, tj. pfi 454 nm, bryle dosah-
nou propustnosti 90%. Bryle ve
viditelném oboru spektra dosahu-
jil pomérné ploché propustnosti, tj.
vSechny zakladni barvy jsou dobre
vyvazene. Je tedy patrné, ze bryle poskytnou ochranu oc¢i v oblasti modrofialové barvy a zaroven
poskytnou nezmenéné podani barev.
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